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1. OPSTI PODACI

1.1 Predmet ispitivanja:
Plasticne stolice sa naslonom za sportske stadione
(oznaka 3SW).

1.2 Metoda ispitivanja:

1.2.1 Metode ispitivanja materijala od kojeg je izradena stolica sa naslonom
Zatezna cvrstoca SRPS G.S2.612

lzduzenje pri maksimalnogj sili SRPS G.S2.612
lzduZenje pri kidanju SRPS G.S2.612

1.2.2 Metode ispitivanja gotovog proizvoda
U nedostatku vazecih standarda. primenjene su metode koje koriste
proizvodaci stolica kako bi dokazali kvalitet svojih proizvoda tj. da su u
skladu sa propisima FIFE

1.3 Mernairegulaciona oprema:

1.3.1 Pomicno merilo KERN Nemacka do 200 mm tacnosti 0.02mm.

1.3.2 Univerzalna elektronska kidalica ZWICK Nemacka sa opsezima
0,005/0,1/2/50 kN, taénosti 0,01/0.2/5/100 N .

1.4  Uzorak za ispitivanje:
Plasticne stolice sa naslonom za sportske stadione (oznaka 3SW).
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2.0 REZULTATIISPITIVANJA

2.1 Rezultati ispitivanja materijala od koga su izradene stolice sa naslonom
(oznaka 3SW).

Podaci iz prospekta

Ispitivano svojstvo Rezultat ispitivanja proizvodaca materijala

Zatezna ¢vrstoca(MPa) I ~ 268 25 MPa
lzduZenje pn(g;?ksrmainoj sili 12.0 Nema podatka

lzduzenje pri prekidu(%) 125 ~ Nema podatka
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| Provera dimenzija

' Ispitivano svojstvo

Rezultati ispitivanja gotovog proizvoda (oznaka 3SW)

Rezultat ispitivanja

Podatak dobijen od
proizvodaca stolice

SifNa covvevvnenn, 430mm
Visina.......... cn310mm
Bubingie.aes 415mm

Sirina ..o 430mm
Visina................310mm
Dubina.............. 415mm

Pad tega od 100kg
precnika 150mm sa
visine od 300mm na

Ne dolazi do ostecenja

Prema Propisu FIFE ne sme da
dode do loma.

sediste
Optrecivanje naslona . 1 : ' =
| tegom TR N Y- Prema propisu :folnlzgne sme doci do
I od 150 kg

Provera konstrukcije
montirane stolice t.j.
da li se voda zadrzava
na sedistu posle kise
ili posle pranja.

Provera konstrukcije
montirane stolice t.j.
da li se ispod sedista
mogu postavljati
zapaljivi i eksplozivni
materijali.

Provera da li posle

loma nastaju ostre

| ivice koje mogu da
poseku.

Kanal za praznjenje omogucava
da se sva voda posle pranja t.j.
kiSe ne zadrzava na sedistu.

Prema propisu FIFE , voda posle

kiSe t.j. posle pranja ne sme da se

zadrzava na sedistu stolice.

Konstrukcija sedista je takva da
se ispod sedista ne mogu
postavljati eksplozivni i zapaljivi
materijali,

se moze polomiti visestrukim

savijanjem.Na mestu takvog

loma nema pojave ostrih ivica
koje bi mogle da poseku kao na
primer ivice polomljenog stakla.

Prema propisu FIFE konstrukcija
sedista treba da je takva da se
ispod sediSta ne mogu postavljati
eksplozivni i zapaljivi materijali.

' Nema pojave krtog loma.Stolica |

Prema propisima FIFE posle loma
ne smeju da nastaju ostre ivice koje
mogu da poseku.
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tel: (011) 26 50 322 fax. (011) 3692 772. 3692 762

www institutims.rs

2. MISLJENJE

Buduéi da ne postoji domaci niti inostrani standard koji bi precizno definisao odgovor da li je
ispitivani proizvod dobar ili ne, izne¢emo nase misljenje o ispitivanom proizvodu a na osnovu
rezultata koje smo dobili ispitivanjem dostavljenih uzoraka.

Komentar tabele 2.1(Ispitivanje materijala od koga su izradene stolice 3SW)

Fizicko mehanicke osobine odgovaraju podacima koje je proizvodac materijala
dostavio.

Komentar tabele 2.2(Rezultati ispitivanja stolice 3SW )

Rezultati ispitivanja su zadovoljavajuci.

Sastavni deo izveStaja DSM 150/13 iz jula 2013 je Mlsljenje

I1zlozeni rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se
nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je
izvrSeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. lzvestaj se ne sme
umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje
materijala.

Beograd, 15.07.2013.godine

Rukovodila |sp|t|va)nja
/7;7/;%37 (T e

Stevan Zotovic, dipl.inz.
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Priprema za bacanje tega od 100kg sa visine od 300mm



Priprema za bacanje tega od 100kg sa visine od 300mm
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